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AB 550
RAPORT Z BADAN NR 467b/2023
Klient: ORZEL S.A.
ul. Przemystowa 50, 24-320 Poniatowa
Nr prébki: 467_1_1 llos¢ probek: 1 Data przyjecia probki: 26.01.2023
Nr zamowienia: - Nr zlecenia wew.: 800.1.23.2104.8410.4

Przedmiot badan: tworzywa sztuczne i gumy

Strona: 1/3

W Laboratorium wykonano analizy wedtug nizej przedstawionych metod:

Test wymywalno$ci

Chlorki jako CI
Fluorki jako F
Siarczany jako SO,
Rozp. wegiel organiczny RWO
Naftalen

Antracen

Fenantren

Fluoranten
Benzo(a)antracen
Chryzen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)piren
Indeno(1,2,3-cd)piren
Benzo(ghi)perylen
Benzen

Toluen

o,m,p-ksyleny

Etylobenzen

PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012
PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012
PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012
PN-EN 1484:1999

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN SO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN I1SO 17993:2005

PN-ISO 11423-1:2002

PN-ISO 11423-1:2002

PN-ISO 11423-1:2002

PN-ISO 11423-1:2002

Badana cecha Nr dokumentu/normy Metoda
Cynk jako Zn PN-EN 1SO 11885:2009 ICP-OES
Kadm jako Cd PN-EN I1SO 11885:2009 ICP-OES
Miedz jako Cu PN-EN 1SO 11885:2009 ICP-OES
Otéw jako Pb PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES
Nikiel jako Ni PN-EN I1SO 11885:2009 ICP-OES
Chrom jako Cr PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES
Rte¢ jako Hg PN-EN 12846:2012 CVAAS
Arsen jako As PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES
Antymon jako Sb PN-EN I1SO 11885:2009 ICP-OES

chromatografii jonowej
chromatografii jonowej
chromatografii jonowej
IR

UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
UHPLC-FLD
HS-GC-FID
HS-GC-FID
HS-GC-FID
HS-GC-FID
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Nr probki Data pobrania Opis probki
467_1_1 - Granulat gumowy SBR (wyciag wodny)
Badana cecha Jednostka Nr prébid;

467_1_1 - -
Cynk jako Zn mg/dm? 0,062 - -
Kadm jako Cd mg/dm? <0,001 (0,0010+0,0002)* - -
Miedz jako Cu mg/dm? <0,001 (0,0010+0,0001)* - -
Otéw jako Pb mg/dm? <0,001 (0,0010+0,0001)* - -
Nikiel jako Ni mg/dm? <0,001 (0,0010+0,0001)* - -
Chrom jako Cr mg/dm? <0,001 (0,0010+0,0002)* - -
Rteé jako Hg pg/dm? 0,044 - -
Arsen jako As mg/dm? <0,02 (0,020+0,002)* - -
Antymon jako Sb mg/dm? <0,02 (0,020+0,002)* - -
Chlorki jako CI mg/dm? 1,60 - =
Fluorki jako F mg/dm? <0,20 (0,20+0,04)* - -
Siarczany jako SO, mg/dm? 1,54 - .
Rozp. wegiel organiczny RWO mg/dm? 13,7 - -
Naftalen pg/dm? 0,011 - -
Antracen pg/dm? <0,005 (0,005+0,001)* - -
Fenantren pg/dm? 0,063 - -
Fluoranten pg/dm? 0,012 - -
Benzo(a)antracen pg/dm?® <0,005 (0,005+0,002)* - -
Chryzen pg/dm? <0,005 (0,005+0,002)* - -
Benzo(b)fluoranten pg/dm? <0,005 (0,005+0,002)* - -
Benzo(k)fluoranten pg/dm? <0,005 (0,005+0,001)* - -
Benzo(a)piren pg/dm? <0,001 (0,0010+0,0003)* - -
Indeno(1,2,3-cd)piren pg/dm? <0,005 (0,005+0,002)* - -
Benzo(ghi)perylen pg/dm? <0,005 (0,005+0,001)* - -
Benzen pg/dm? <0,1 (0,10+0,03)* - -
Toluen pg/dm? <0,1 (0,10+0,02)* - -
o,m,p-ksyleny pg/dm? 0,400 - -
Etylobenzen pg/dm? <0,1 (0,10+0,02)* - -

— metoda akredytowana (A), zakres akredytacji nr AB 550

— metoda nieakredytowana (B), dla ktérej spetnione s3 wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

* - dolna granica zakresu realizacji metody * rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru tej wartosci dla wspétczynnika

k =2 i poziomu ufnosci 95%
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INFORMACJE O REALIZACJI ZLECENIA

Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy dostepne w Laboratorium.
Niepewnos¢ rozszerzona dla wspétczynnika k = 2 i poziomu ufnosci 95% nie uwzglednia etapu pobrania prébki.

Wyniki dotyczg wytgcznie otrzymanej probki w warunkach panujgcych w trakcie wykonywania badan. w
Badania zostaty wykonane w statej siedzibie Laboratorium.
Dla przeprowadzonych badan instrukcje badawcze sg dostepne w siedzibie "Energopomiar” Sp. z 0.0.

Dane dotyczace probki mogace mie¢ wplyw na waznosé wynikow (w tym jesli dotyczy: opis) oraz numer zaméwienia zostaly podane
przez Klienta.

Probka pobrana i dostarczona do "Energopomiar" Sp. z 0.0. przez Klienta w worku z tworzywa sztucznego. Stan probki: dobry

Plan pobierania prébek: Brak danych
Metoda pobierania probek:  Brak danych

Cel badania:
Potrzeby wtasne

Stwierdzenie zgodnoéci ze specyfikacja:
Nie dotyczy

Przygotowanie wyciagu wodnego wykonano w Laboratorium Inzynierii Srodowiska (akredytacja AB550). ;

|
Wycigg wodny wykonano zgodnie z PN-EN 12457-4:2006 [
Stosunek ciecz/faza stata = 10 I/kg

Uwagi:
Rezultat oznaczania zawartosci antymonu Sb wynosi < 0,006 mg/dm?® (granica wykrywalno$ci).

Bez pisemnej zgody ,,Energopomiar” Sp. z 0.0., raport nie moze byé okazywany i powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Koordynator
ds. chemii analitycznej

Agnieszka Plis

Gliwice, 07.02.2023

Koniec raportu
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